
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ И(ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИЙ УСЛУГИ В
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

620075, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица
Красноармейская, 4.

адреса мест осуществления деятельности

1.

Уральский научно-исследовательский институт метрологии - филиал Федерального
государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский
институт метрологии им. Д.И. Менделеева"
наименование

Номер в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.310442



620075, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Красноармейская, 4.
адреса мест осуществления деятельности

N П/П Характеристики стандартных
образцов

Диапазон значений величин(ы) Погрешность и (или) неопределенность

Способ определения
значения величины, метод

измерений

Обеспечиваемые предельные значения метрологических характеристик

Примечание

6.1. Сопротивление, удельное
электрическое
сопротивление, удельное
слоевое (поверхностное)
электрическое
сопротивление

(10-4-1018) Ом·см;

(10-4-109) Ом;

Погрешность:
±(1,0-1,5) %;

Использование
государственных эталонов
единиц величин;
применение аттестованных
методик измерений;
сравнение со стандартным
образцом;
межлабораторный
эксперимент;

Расширение в части
погрешности.
По результатам
расширения:
Погрешность:
±(1,0-4,0) %

6. Испытания стандартных образцов в целях утверждения типа

на 7 листах, лист 2РОСС RU.0001.310442



N П/П Характеристики стандартных
образцов

Диапазон значений величин(ы) Погрешность и (или) неопределенность

Способ определения
значения величины, метод

измерений

Обеспечиваемые предельные значения метрологических характеристик

Примечание

расчетно-
экспериментальный;

6.2. Удельные магнитные потери (0,1-200) Вт/кг; Погрешность: ±0,2 %;

U0,95=0,2 %;

Использование
государственных эталонов
единиц величин;
применение аттестованных
методик измерений;
сравнение со стандартным
образцом;
межлабораторный
эксперимент;
расчетно-
экспериментальный;

Новая позиция

6.3. Остаточная магнитная
индукция

(0,1-2,0) Тл; Погрешность: ±(0,5-2) %;

U0,95=0,5 %;

Использование
государственных эталонов
единиц величин;
применение аттестованных
методик измерений;
сравнение со стандартным
образцом;
межлабораторный
эксперимент;
расчетно-
экспериментальный;

Новая позиция

6.4. Амплитуда магнитной
индукции

(0,01-1,0) Тл; Погрешность: ±(1,0-1,5) %;

U0,95=1,0 %;

Использование
государственных эталонов
единиц величин;
применение аттестованных

Новая позиция

на 7 листах, лист 3РОСС RU.0001.310442



N П/П Характеристики стандартных
образцов

Диапазон значений величин(ы) Погрешность и (или) неопределенность

Способ определения
значения величины, метод

измерений

Обеспечиваемые предельные значения метрологических характеристик

Примечание

(1,0-2,0) Тл; Погрешность:

±(0,5-1,0) %;

U0,95=0,5 %;

методик измерений;
сравнение со стандартным
образцом;
межлабораторный
эксперимент;
расчетно-
экспериментальный;

6.5. Коэрцитивная сила (по
индукции, по
намагниченности)

(5-50) А/м;

(25-2200) кА/м;

Погрешность: ±(1,6-3,0) %;

U0,95=1,6 %;

Погрешность: ±(0,9-1,3) %;

U0,95=0,9 %;

Использование
государственных эталонов
единиц величин;
применение аттестованных
методик измерений;
сравнение со стандартным
образцом;
межлабораторный
эксперимент;
расчетно-
экспериментальный;

Расширение в части
погрешности и
неопределенности.
По результатам
расширения:
Для диапазона
(5-50) А/м
Погрешность:
±(1,6-6,0) %;
U0,95=1,6 %;
Для диапазона
(25-2200) кА/м
Погрешность:
±(0,9-3,0) %;
U0,95=0,9 %;

6.6. Максимальное
энергетическое
произведение

(5-500) кДж/м3; Погрешность: ±(1-10) %;

U0,95=1 %;

Использование
государственных эталонов
единиц величин;
применение аттестованных
методик измерений;
сравнение со стандартным
образцом;
межлабораторный
эксперимент;
расчетно-

Новая позиция

на 7 листах, лист 4РОСС RU.0001.310442



N П/П Характеристики стандартных
образцов

Диапазон значений величин(ы) Погрешность и (или) неопределенность

Способ определения
значения величины, метод

измерений

Обеспечиваемые предельные значения метрологических характеристик

Примечание

экспериментальный;

6.7. Температура, температура
фазовых переходов

(190-1800) К; Погрешность:
±0,24 К;

Использование
государственных эталонов
единиц величин;
применение аттестованных
методик измерений;
сравнение со стандартным
образцом;
межлабораторный
эксперимент;
расчетно-
экспериментальный;

Расширение в части
погрешности. По
результатам
расширения:
Погрешность:
±0,24 К

6.8. Поверхностная плотность
покрытия

(0,1-1000) г/м2; Погрешность: ±(2-3) %;

U0,95=2 %;

Использование
государственных эталонов
единиц величин;
применение аттестованных
методик измерений;
сравнение со стандартным
образцом;
межлабораторный
эксперимент;
расчетно-
экспериментальный;

Расширение в части
погрешности и
неопределенности.
По результатам
расширения:
±(2-10) %;
U0,95=2 %

6.9. Влажность (10-4-0,1) %; Погрешность: -;

U0,95=(1,7-10) %;

Использование
государственных эталонов
единиц величин;
применение аттестованных

Расширение в части
погрешности и
неопределенности.
По результатам

на 7 листах, лист 5РОСС RU.0001.310442



N П/П Характеристики стандартных
образцов

Диапазон значений величин(ы) Погрешность и (или) неопределенность

Способ определения
значения величины, метод

измерений

Обеспечиваемые предельные значения метрологических характеристик

Примечание

(0,1-100,0) %; Погрешность:

±(0,04-0,1) %;

U0,95=0,04 %;

методик измерений;
сравнение со стандартным
образцом;
межлабораторный
эксперимент;
расчетно-
экспериментальный;

расширения
Для диапазона
(10-4-0,1) %;
Погрешность:
±(0,10-10) % (отн.);
U0,95=1,7 %;
Для диапазона
(0,1-100) %;
Погрешность:
±(0,04-10) %;
U0,95=0,04 %

6.10. Работа удара (10-300) Дж; Погрешность: ±10 %;

U0,95=10 %;

Межлабораторный
эксперимент;

Новая позиция

6.11. Ударная вязкость (12,5-375) Дж/см2; Погрешность: ±14 %;

U0,95=14 %;

Межлабораторный
эксперимент;

Новая позиция

6.12. Выход летучих веществ (0,5-40) %; Погрешность: ±0,1 %;

U0,95=0,1 %;

Межлабораторный
эксперимент;

Новая позиция

6.13. Показатель текучести
расплава

(1-100) г/10 мин; Погрешность: ±0,3 г/10 мин;

U0,95=0,3 г/10 мин;

Применение аттестованных
методик измерений;
сравнение со стандартным
образцом;
межлабораторный
эксперимент;

Новая позиция

на 7 листах, лист 6РОСС RU.0001.310442



N П/П Характеристики стандартных
образцов

Диапазон значений величин(ы) Погрешность и (или) неопределенность

Способ определения
значения величины, метод

измерений

Обеспечиваемые предельные значения метрологических характеристик

Примечание

6.14. Щелочность воды
(карбонатная, общая,
свободная)

(2,5-1500) ммоль/дм3; Погрешность: ±0,7 %;

U0,95=0,7 %;

Применение аттестованных
методик измерений;
сравнение со стандартным
образцом;
межлабораторный
эксперимент;
расчетно-
экспериментальный;

Новая позиция

6.15. Вязкость по Муни (40-90) усл. ед. вязкости по Муни; Погрешность: ±1,2 %;

U0,95=1,2 %;

Межлабораторный
эксперимент;

Новая позиция

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

РОСС RU.0001.310442 на 7 листах, лист 7

Директор Е.П. СобинаПодписано электронной подписью
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U<sub>0,95</sub>=0,5 %
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   valueDeterminingMethod
                   
                     Использование государственных эталонов единиц величин; <br> применение аттестованных методик измерений; <br> сравнение со стандартным образцом; <br> межлабораторный эксперимент; <br> расчетно-экспериментальный
                  
                   
                
                 
                   Note
                   
                     Новая позиция
                  
                   
                
              
            
             
               5
               
                 
                   standardSamplesCharacteristics
                   
                     Коэрцитивная сила (по индукции, по намагниченности)
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     (5-50) А/м; 
<br> 

(25-2200) кА/м;
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     ±(1,6-3,0) %; <br> 
U<sub>0,95</sub>=1,6 %; <br>
Погрешность: ±(0,9-1,3) %; <br> 
U<sub>0,95</sub>=0,9 %
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   valueDeterminingMethod
                   
                     Использование государственных эталонов единиц величин; <br> применение аттестованных методик измерений; <br> сравнение со стандартным образцом; <br> межлабораторный эксперимент; <br> расчетно-экспериментальный
                  
                   
                
                 
                   Note
                   
                     Расширение в части погрешности и неопределенности.<br> 
По результатам расширения:<br> 
Для диапазона <br> 
(5-50) А/м
Погрешность: <br>
±(1,6-6,0) %; <br> 
U<sub>0,95</sub>=1,6 %;<br> 
Для диапазона <br>
(25-2200) кА/м<br> 
Погрешность: <br>
±(0,9-3,0) %; <br> 
U<sub>0,95</sub>=0,9 %;

                  
                   
                
              
            
             
               6
               
                 
                   standardSamplesCharacteristics
                   
                     Максимальное энергетическое произведение
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     (5-500) кДж/м<sup>3</sup>;
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     ±(1-10) %;  <br> 
U<sub>0,95</sub>=1 %
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   valueDeterminingMethod
                   
                     Использование государственных эталонов единиц величин; <br> применение аттестованных методик измерений; <br> сравнение со стандартным образцом; <br> межлабораторный эксперимент; <br> расчетно-экспериментальный
                  
                   
                
                 
                   Note
                   
                     Новая позиция
                  
                   
                
              
            
             
               7
               
                 
                   standardSamplesCharacteristics
                   
                     Температура, температура фазовых переходов
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     (190-1800) К;
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     
±0,24 К
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   valueDeterminingMethod
                   
                     Использование государственных эталонов единиц величин; <br> применение аттестованных методик измерений; <br> сравнение со стандартным образцом; <br> межлабораторный эксперимент; <br> расчетно-экспериментальный
                  
                   
                
                 
                   Note
                   
                     Расширение в части погрешности.
По результатам расширения:
Погрешность: <br>
±0,24 К
                  
                   
                
              
            
             
               8
               
                 
                   standardSamplesCharacteristics
                   
                     Поверхностная плотность покрытия
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     (0,1-1000) г/м<sup>2</sup>;
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     ±(2-3) %; <br> 
U<sub>0,95</sub>=2 %
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   valueDeterminingMethod
                   
                     Использование государственных эталонов единиц величин; <br> применение аттестованных методик измерений; <br> сравнение со стандартным образцом; <br> межлабораторный эксперимент; <br> расчетно-экспериментальный
                  
                   
                
                 
                   Note
                   
                     Расширение в части погрешности и неопределенности. <br>
По результатам расширения: <br>
±(2-10) %; <br> 
U<sub>0,95</sub>=2 %
                  
                   
                
              
            
             
               9
               
                 
                   standardSamplesCharacteristics
                   
                     Влажность
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     (10<sup>-4</sup>-0,1) %; <br>


(0,1-100,0) %;
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     -; <br> 
U<sub>0,95</sub>=(1,7-10) %; <br> 
Погрешность:<br> 
±(0,04-0,1) %; <br> 
U<sub>0,95</sub>=0,04 %
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   valueDeterminingMethod
                   
                     Использование государственных эталонов единиц величин; <br> применение аттестованных методик измерений; <br> сравнение со стандартным образцом; <br> межлабораторный эксперимент; <br> расчетно-экспериментальный
                  
                   
                
                 
                   Note
                   
                     Расширение в части погрешности и неопределенности.<br> 
По результатам расширения<br>
Для диапазона <br> (10<sup>-4</sup>-0,1) %;
Погрешность:<br> 
±(0,10-10) % (отн.); <br> 
U<sub>0,95</sub>=1,7 %; <br> 
Для диапазона <br>
(0,1-100) %;
Погрешность:<br> 
±(0,04-10) %; <br> 
U<sub>0,95</sub>=0,04 %
                  
                   
                
              
            
             
               10
               
                 
                   standardSamplesCharacteristics
                   
                     Работа удара
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     (10-300) Дж;
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     ±10 %; <br> 
U<sub>0,95</sub>=10 %
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   valueDeterminingMethod
                   
                     Межлабораторный эксперимент
                  
                   
                
                 
                   Note
                   
                     Новая позиция
                  
                   
                
              
            
             
               11
               
                 
                   standardSamplesCharacteristics
                   
                     Ударная вязкость
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     (12,5-375) Дж/см<sup>2</sup>;
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     ±14 %; <br> 
U<sub>0,95</sub>=14 %
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   valueDeterminingMethod
                   
                     Межлабораторный эксперимент
                  
                   
                
                 
                   Note
                   
                     Новая позиция
                  
                   
                
              
            
             
               12
               
                 
                   standardSamplesCharacteristics
                   
                     Выход летучих веществ
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     (0,5-40) %;
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     ±0,1 %; <br> 
U<sub>0,95</sub>=0,1 %
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   valueDeterminingMethod
                   
                     Межлабораторный эксперимент
                  
                   
                
                 
                   Note
                   
                     Новая позиция
                  
                   
                
              
            
             
               13
               
                 
                   standardSamplesCharacteristics
                   
                     Показатель текучести расплава
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     (1-100) г/10 мин;
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     ±0,3 г/10 мин; <br> 
U<sub>0,95</sub>=0,3 г/10 мин
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   valueDeterminingMethod
                   
                     Применение аттестованных методик измерений; <br> сравнение со стандартным образцом; <br> межлабораторный эксперимент
                  
                   
                
                 
                   Note
                   
                     Новая позиция
                  
                   
                
              
            
             
               14
               
                 
                   standardSamplesCharacteristics
                   
                     Щелочность воды (карбонатная, общая, свободная)
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     (2,5-1500) ммоль/дм<sup>3</sup>;
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     ±0,7 %;<br> 
U<sub>0,95</sub>=0,7 %
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   valueDeterminingMethod
                   
                     Применение аттестованных методик измерений; <br> сравнение со стандартным образцом; <br> межлабораторный эксперимент; <br> расчетно-экспериментальный
                  
                   
                
                 
                   Note
                   
                     Новая позиция
                  
                   
                
              
            
             
               15
               
                 
                   standardSamplesCharacteristics
                   
                     Вязкость по Муни
                  
                   
                
                 
                   range
                   
                     (40-90) усл. ед. вязкости по Муни;
                  
                   
                
                 
                   primaryСharacteristic
                   
                     ±1,2 %; <br> 
U<sub>0,95</sub>=1,2 %
                  
                   
                
                 
                   мetrologicalСharacteristics
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   valueDeterminingMethod
                   
                     Межлабораторный эксперимент
                  
                   
                
                 
                   Note
                   
                     Новая позиция
                  
                   
                
              
            
          
        
      
    
  
   
   false
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